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ASUr Entlacker

Produkteigenschaften

. Sehr universell einsetzbar

Geruchsmild

Nachhaltiges, starkes und schnelles Lésevermdgen flir Lacke, Wand- und Fassadenfarben, organische Putze
Verursacht keine Verdanderung der entlackten Bausubstanz

NMP-, NEP- und CKW-frei

Biologisch abbaubar

Lange Offenzeit

Anwendungsbereich

. Auf mineralischen Untergriinden (Putz, Beton, Naturstein etc.)
Auf Holz, Metall, GFK und Stuck

Auf Mauerwerk wie z.B. Klinker, Ziegel etc.

Auf allen 16semittelbestandigen Untergriinden

Im Innen- und AuBenbereich anwendbar

Technische Grenzen

Nicht geeignet fliir hochvernetzte EP, DD, SH und 2K-Lacke, bitumenhaltige Anstriche.

Technische Daten

Dichte bei 20°C: 1,09 g/ml

Viskositat: 10000 mPas

pH-Wert (10g/1): 5

Flammpunkt: 100°C

Mindestverarbeitungs-

temperatur: 10°C

Lagerung: Kahl und frostfrei im geschlossenen Originalgebinde mind. 2 Jahre
Wassergefahrdung: WGK 1

Verbrauch: 250 ml/m2 - 2 I/m? (mind. Gesamtschichtdicke = Schichtdicke Asur)
Gebinde: 11,31,101, 251

Artikelnummer: 1180

Anwendung

Asur Entlacker 16st und entfernt 1K-Lacke, Kunstharzlacke, Lasuren, Mattierungen, Polituren, Nitro-Spiritus-Lacke, Bierlacke, Olfarben,
Dispersions- und Latexfarben, elastische Bautenfarben, Acrylate, Kunststoffputze, Klebstoffe fiir Glasfasergewebe 0.4., PU-Schaum.
Asur Entlacker kann im Innen- und AuBenbereich kleinflachig und groBflachig (mehrere 100 m2) angewendet werden.

Flachen, die nicht abgebeizt werden sollen, griindlich abdecken. Glas wird nicht angegriffen.

Eigenschaftsentwicklung:

Asur Entlacker ist ein CKW-freier Entlacker auf Basis von langsam verdunstenden Ldsemitteln, die das Bindemittelsystem der zu entfer-
nenden Farben l6sen, so dass sich diese leicht abschieben oder abwaschen lassen. Zur Entwicklung der vollen Loseeigenschaften ist vor
allem auf einen ausreichenden satten Materialauftrag zu achten. Wurde zu wenig Asur Entlacker aufgetragen, wird die Oberflache trocken
und weiBlich. Die gelésten Beschichtungen sind stets zum optimalen Losepunkt zu entfernen. Asur Entlacker nicht ldnger als not-
wendig auf der Oberflache belassen.

Storende Einfliisse: Feuchte Untergriinde, Regen, Zugluft, niedrige Temperaturen (Kalte), sehr stark saugende Untergriinde (Achtung:
hier grindlich vortesten!), keine ausreichende Beliiftungsmadglichkeit wéhrend der Verarbeitung, kein ausreichender Materialauftrag.

Fordernde Einfliisse: Warme Temperaturen, Abdecken der eingebeizten Fldche mit diinner PE-Folie (kein Muss!), im Innenbereich wird
dadurch die Geruchsentwicklung deutlich minimiert. Ausreichend lange Einwirkzeit (Testflachen).

Einwirkzeit: Wenige Minuten bis Stunden oder Tage, unter Folie.

Verarbeitung

Vorbereitende MaBnahmen:

Die Objektbedingungen bzw. Umgebungsbedingungen sind zu prifen (siehe Eigenschaftsentwicklung). Sofern die gelésten Beschichtungen
mit einem HeiBwasser-Hochdruckreiniger entfernt werden sollen, missen Auffangvorrichtungen im Rahmen der Gerlsterstellung einge-
plant werden (siehe Entfernungsverfahren). Das Objekt ist bei den zustédndigen Behdérden anzumelden.

Asur Entlacker ist gebrauchsfertig und darf nicht verandert werden. Gebinde 6ffnen. Bei abgesetzter Flissigkeit (dies ist kein Mangel)
Produkt umrihren. Asur Entlacker gleichmaBig mit Airlessgerat, Pinsel, Quast, Blrste, Rolle, Spachtel, Kelle, Glattkelle (keine Kunststoff-
borsten) auftragen.

Achtung: Fldchen, die ldngere Zeit durch Abbeizer oder Abbeizer-Beschichtungsgemisch verunreinigt sind, immer zeitnah mit Wasser
reinigen, da sonst die Gefahr von Fleckenbildung besteht. Kunststofffenster, Kabel etc. wie folgt abkleben: Doppelseitiges Klebeband,
darauf PE-Baufolie faltenfrei aufbringen, darauf ein weiteres Klebeband (z.B. Tesa Packband in braun) aufkleben. Nach der Benetzung mit
Abbeizer braunes Packband sofort wieder entfernen. Nach der Einwirkzeit des Abbeizers und Abwaschen der Restflachen doppelseitiges
Klebeband sofort entfernen.

Testflachen: Bei groBen Objekten sollten mehrere Testflachen an unterschiedlichen Stellen, zur Ermittlung des Beschichtungsaufbaus
und Losefortgangs, angelegt werden. TestflachengroBe ca. DIN A4 Langsformat. Asur Entlacker mit der Kelle mind. 3 mm am Anfang auf-
tragen und langsam gegen Null auslaufen lassen. Eine Haélfte im Langformat mit Folie abdecken. Datum, Uhrzeit und Temperatur notieren
und in verschiedenen Zeitabstédnden Testfldche begutachten. So erfahren Sie die Einwirkzeit, den etwaigen Verbrauch, Offenzeit des Ent-
lackers. Sollte das Produkt nicht das gewtlinschte Ergebnis bringen, so sind weitere Testflachen gem. der Anwendungstabelle erforderlich.
Nutzen Sie dafir die m.a.c.s. Systemtasche Abbeizer+Entlacker oder die m.a.c.s. Abbeizer+Entlacker Testbox.
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Verarbeitung im Airlessverfahren:

Bei Verarbeitung von Asur Entlacker im Airlessverfahren empfiehlt es sich, das Geriist mit Planen abzuhangen und die Sicherheitshinweise
besonders zu beachten.

Achtung: Asur kann mit Wasser unter Druck im Airlessgerat zu Verstopfungen in den Schlduchen oder der Spritzpistole fiihren. Deshalb
evtl. im Gerat vorhandenes Spilwasser mittels Druckluft entfernen oder alternativ Asur durch das Airlessgerat fordern, bis alte Spulwas-
serreste beseitigt sind (Pistole dazu entfernen und anschlieBend wieder aufsetzen).

Filter und Siebe im Gerat komplett entfernen.
Standarddiisen: mm/inch 0,530/0,021 bis 1,070/0,043.
Arbeitsdruck je nach eingesetzter Dise 40-80 bar.
Luftdruckbetriebenes Airlessgerat Arbeitsdruck ca. 2 bar.

Das Auftragen des Entlackers erfolgt immer von unten (Sockel) nach oben.
Reinigung der benutzten Gerate mit Powerfluid Reinigerkonzentrat (gemischt mit Wasser 1:10), danach mit klarem Wasser nachspiilen.

Entfernen geldster Beschichtungen:

Allgemein: Die Entfernung der gelésten Beschichtungen sollte immer direkt zum optimalen Ldsezeitpunkt erfolgen. Je lédnger die bereits
geldsten Beschichtungen auf dem Untergrund verbleiben, desto mehr verschlechtert sich das Abwaschverhalten, was u.U. zu langeren
Reinigungszeiten fiihren kann. Bei weichen und offenporigen Untergriinden dringen die Losemittel tiefer in den Untergrund ein und die
Verdunstung der Losemittel aus dem Untergrund kdnnen dadurch mehrere Tage dauern.

Maschinelle Entfernung:
1. HeiBwasser-Hochdruckreiniger: Die geldsten Farbschichten, Putze etc. mit dem Hochdruckreiniger und heiBem Wasser bei 80°C im

Bereich von 60 bis 130 bar, von unten nach oben und auf die bereits abgereinigte Flache hin, abspritzen. Die Spriihlanze wird
dabei immer von der eingestrichenen Flache weggehalten, um einen Reaktionsstopp des Abbeizers durch Wasser zu vermeiden. Das Ab-
wasser ist aufzufangen (siehe Entsorgung).

2. Spriih-Saugverfahren: Geldste Beschichtungen kénnen auch im Sprih-Saugverfahren (z.B. Reinigungskrake 80) entfernt werden.
Dadurch entfallt 0.g. Schmutzwasserauffangwanne.

Manuelle Entfernung: Geldste Beschichtungen kénnen auch mit einem Spachtel oder Flachenschieber abgeschoben werden. Die abge-
schobenen Flachen werden anschlieBend mit Wasser (mdglichst warm ca. 40°C) unter Zusatz von Powerfluid Entlackungsnachreiniger mit
einer Wurzelblrste oder Schwamm nachgewaschen. Auf Holzflachen eignet sich am besten ein dicker, runder abgeklebter Pinsel, dessen
Borsten ca. 1 cm lang sind. Warmes Wasser bis 40°C erleichtert das Nachwaschen. Zum Schluss nochmals mit klarem, kaltem Wasser
nachspilen.

Hinweis: Nach einer vollstandigen Beschichtungsentfernung sind keine Unvertréglichkeiten mit Neubeschichtungen bekannt. Die abge-
beizte oder entlackte Fldche muss vor einem Neuanstrich abgeliiftet und trocken sein. Zur Abliiftung kénnen auch technische
MaBnahmen wie mehrfacher Luftwechsel erforderlich sein. Flachen erst nach vollstiandiger Abliiftung beschichten.

Bei Verarbeitung in Innenrdumen ist fir eine ausreichende Bellftungssituation zu sorgen. Im Innenbereich ist stets eine Abdeckung mit
Folie zu empfehlen. Bei Anwendungen in Lebensmittelbetrieben miissen alle risikobehafteten Bereiche ausgelagert werden und eine Ge-
nehmigung des Betreibers vorliegen. Bei PCB-Sanierungsarbeiten im Innenbereich das Produkt mdéglichst nicht im Airlessverfahren auftra-
gen (Unterdruck, Entliftung, Aerosolbildung).

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhangig von der Gesamtschichtstarke der zu entfernenden Farben und Lacke sowie von den Untergrundei-
genschaften saugend oder nichtsaugend. Bei nichtsaugenden Untergriinden entspricht die Schichtstarke der zu entfernenden Farben und
Lacke in etwa die Schichtstarke von Asur Entlacker. Bei saugenden Untergriinden muss die Schichtstdrke von Asur Entlacker um etwa den
Faktor 1,3 - 1,5 erh6ht werden. Mehrere Testflachen am Originalobjekt sind die optimale Grundlage fiir eine genaue Kalkulation.
Materialverbrauch kann von mind. 250 ml/m2 bis 2 I/m?2 reichen.

Abwasserentsorgung
Allgemein: Vor Arbeitsbeginn sollte die Situation immer mit den 6rtlichen Behdrden geklart werden. Abwasser (Gemisch aus geléster Far-
be und CKW-freiem Abbeizer) kann in den meisten Kommunen nach Trennung der Feststoffe (Uber Kiesbett, Absetzen 0.3.) direkt in die
Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden. Gutachten Uber die biologische Abbaubarkeit des Entlackers liegen vor und kénnen ange-
fordert werden.

Schmutzwasserauffangrinnen: Zum Erstellen einer Schmutzwasserauffangwanne kann wie folgt vorgegangen werden: Acryldichtungs-
masse an die Wand auftragen, Delta-Plane einlegen, Delta-Plane mit einer Dachlatte an der Wand verschrauben, Deltaplane am Gerist
hochziehen und befestigen. In die Auffangwanne Querhdlzer einlegen, Absetzbecken bilden und Schmutzwasserpumpe einhdngen.
Schmutzwasservorratsbehalter im Bedarfsfall aufstellen.

Wasseraufbereitung: Fordern die Behorden eine Abwasserbehandlung, kénnen abgestimmte Reaktionstrennmittel angeboten werden,
welche die Einhaltung der ortlichen Abwassergrenzwerte gewdhrleistet. Das entstehende Abwasser ist dann im Objektverlauf zu sammeln
(z.B. 1000 L Container). sofchem Reaktionstrennmittel nach Verarbeitungshinweisen einarbeiten.

Der abgetrennte Farbschlamm ist nach seiner Zusammensetzung entsprechend zu entsorgen.

Entsorgungsdaten

Abfallschlisselnummern:
Produktreste: gem. EAKV 200129
GISCODE-M: M-AB20

Gefahrenhinweis

MaBgeblich ist das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches unter www.scheidel.com zum Download zur Verfiigung
steht. VorsichtsmaBnahmen: Kunststoffflachen abkleben. Bei PCB-Sanierung nicht im Airlessverfahren auftragen.

Anwendungstabelle m.a.c.s.® Abbeizer & Entlacker

Bautenschutzfarben und Putze
z.B. Fassaden, Wénde, Decken
(z.B. Stuck, Ornamente)

2K-Beschichtungen
z.B. Autokarosserie,
FuBbodenbeschichtungen

Lacke
z.B. Mébel, Fensterladen, Metallzédune

1. Wahl Asur Asur Oxystrip
SG9%4 Blitz Blitz
Alternativen Powerclean Oxystrip Powerclean
Powerclean

Entlackungsnachreiniger: Powerfluid

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzun-
gen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzufiihren. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren friihere Ausgaben ihre Giiltigkeit.
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